
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
4

9
0

4
9
5

5
0
0

5
0
5

5
1
0

5
1
5

5
2
0

5
2
5

5
3
0

5
3
5

5
4
0

5
4
5

5
5
0

5
5
5

5
6
0

5
6
5

5
7
0

5
7
5

5
8
0

5
8
5

5
9
0

5
9
5

6
0
0

6
0
5

6
1
0

6
1
5

6
2
0

6
2
5

li
cz

b
a

 p
ró

b
ek

Re [MPa]

Re - granica plastyczności

stal EPSTAL, średnica 10-32 mm

11570 próbek, 2016 rok
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Rm - wytrzymałość na rozciąganie

stal EPSTAL, średnica 10-32 mm

11570 próbek, 2016 rok
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Agt - wydłużenie pod największym obciążeniem

stal EPSTAL, średnica 10-32 mm

11570 próbek, 2016 rok
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